
Vážená paní Moravcová,

v příloze naleznete výsledky a zprávu o analýze šesti vzorků kožešin. Testy byly zaměřeny na alkylfenoly
(AP) a alkylfenolethoxyláty (APEO), šestimocný chrom, formaldehyd a polycyklické aromatické 
uhlovodíky (PAH).

Podrobné výsledky jednotlivých vzorků naleznete v přiložené zprávě o analýze.

ZPRÁVA  O ANALÝZE:  

1. POPIS OBJEDNÁVKY
2. TESTOVACÍ  METODY

3. VÝSLEDKY

S přáním všeho dobrého,
Bremer Umweltinstitut

Ulrike Siemers, vedoucí testů
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ZPRÁVA O ANALÝZE  

1 Popis objednávky

Klient: Svoboda zvířat
Lucie Moravcová
Koterovská 84
326 00 Plzeň
Česká republika

Datum objednávky: 25.11.2015

Zprostředkovatel: Bremer Umweltinstitut
Gesellschaft für Schadstoffanalysen und Begutachtung mbH
Fahrenheitstraße 1
28359 Bremen

Číslo zprávy: K 2402 FL

Datum příjmu vzorků: 27.11.2015

Zpracování vzorků: 07.12. 2015 až 14.12. 2015

Vzorky: Vzorky byly pořízeny a poslány klientem.

2 Popis vzorků

Číslo vzorku Popis Zaměření testů

K 2402 FL - 1 vzorek
01 CZE, bunda s kožešinovým trimem, 
Icepeak

- alkylfenoly (AP) a 
  alkylfenolethoxyláty (APEO)
- šestimocný chrom
- formaldehyd
- polycyklické aromatické uhlovodíky 
  (PAH)
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Číslo vzorku Popis Zaměření testů

K 2402 FL - 2 vzorek
02 CZE, bunda s kožešinovým trimem, 
Poivre Blanc

- alkylfenoly (AP) a 
  alkylfenolethoxyláty (APEO)
- šestimocný chrom
- formaldehyd
- polycyklické aromatické uhlovodíky 
  (PAH)

K 2402 FL - 3 vzorek
03 CZE, bunda s kožešinovým trimem, 
Aikepell

- alkylfenoly (AP) a 
  alkylfenolethoxyláty (APEO)
- šestimocný chrom
- formaldehyd
- polycyklické aromatické uhlovodíky 
  (PAH)
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Číslo vzorku Popis Zaměření testů

K 2402 FL - 4 vzorek
04 CZE, bunda s kožešinovým trimem, 
Moncler

- alkylfenoly (AP) a 
  alkylfenolethoxyláty (APEO)
- šestimocný chrom
- formaldehyd
- polycyklické aromatické uhlovodíky 
  (PAH)

K 2402 FL - 5 vzorek
05 CZE, čepice s bambulí, růžová - alkylfenoly (AP) a 

  alkylfenolethoxyláty (APEO)
- šestimocný chrom
- formaldehyd
- polycyklické aromatické uhlovodíky 
  (PAH)

K 2402 FL - 6 vzorek
06 CZE, čepice s bambulí, modrá - alkylfenoly (AP) a 

  alkylfenolethoxyláty (APEO)
- šestimocný chrom
- formaldehyd
- polycyklické aromatické uhlovodíky 
  (PAH)
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3 Metody

4 Testovací metody pro analýzu nonylfenolů a oktylfenolů

Podle DIN EN ISO 18218-2:2015-11
1. Extrakce acetonitrilu ultrazvukovou lázní
2.  Kvantitativní zkouška s GC-MS

5 Testovací metody pro analýzu nonylfenolethoxylátů a oktylfenolethoxylátů

Podle DIN EN ISO 18218-2:2015-11
1. Extrakce acetonitrilu ultrazvukovou lázní
2. Převod na NP a OP s jodidem hlinitým jako činidlem
3.  Kvantitativní vyšetření na základě Ethylan 77 a Triton X 100 s GC-MS

6 Testovací metody pro analýzu šestimocného chromu

Zkouška se provádí podle ASU B 82.02-11:2008-10, v závislosti na DIN EN ISO 17075:2008-2

7 Testovací metody pro analýzu formaldehydu 
V souladu s DIN EN ISO 17226-1:2008-8

8 Testovací metody pro analýzu polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) 

1. Extrakce v Soxhletově extraktoru s toluenem
2. Filtrace pomocí minikolony a silikagelu
3. Separace, identifikace a kvantifikace s kapilární plynovou chromatografií GC/MS

9 Výsledky

10 Výsledky alkylfenolů a alkylfenolethoxylátů

Parametry K 2402 FL - 1
bunda s

kožešinovým
trimem,
Icepeak

[mg/kg]

K 2402 FL - 2
bunda s

kožešinovým
trimem , Poivre

Blanc
[mg/kg]

K 2402 FL - 3
bunda s

kožešinovým
trimem ,
Aikepell 

[mg/kg]

DL

[mg/kg]

požadavky
IVN 

[mg/kg]

požadavk
y

GOTS
[mg/kg]

Nonylfenoly 3 6 5 3 50
Oktylfenoly n.d. n.d. n.d. 3 ∑ 100 ∑ 20
Nonylfenolethoxyláty 1400 1000 540 5
Oktylfenolethoxyláty n.d. n.d. n.d. 5

Parametry K 2402 FL - 4
bunda s

kožešinovým
trimem,
Moncler

[mg/kg]

K 2402 FL - 5
čepice s

kožešinovou
bambulí, růžová

[mg/kg]

K 2402 FL - 6
čepice s

kožešinovou
bambulí, modrá

[mg/kg]

DL

[mg/kg]

požadavky
IVN 

[mg/kg]

požadavk
y

GOTS
[mg/kg]

Nonylfenoly 3 5 8 3 50
Oktylfenoly n.d. n.d. n.d. 3 ∑ 100 ∑ 20
Nonylfenolethoxyláty 1200 130 1000 5
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Oktylfenolethoxyláty n.d. n.d. n.d. 5

n.d. = není detekováno mg/kg = miligram na kilogram DL = detekovatelný limit 
IVN = Internationaler Verband der Naturtextilwirtschaft e.V., Richtlinie Naturleder, Verze 3.0 GOTS = Global Organic Textile Standard,
Verze 4.0 

11 Výsledky šestimocného chromu

Parametry K 2402 FL - 1
bunda s

kožešinovým
trimem,
Icepeak

[mg/kg]

K 2402 FL - 2
bunda s

kožešinovým
trimem , Poivre

Blanc

[mg/kg]

K 2402 FL - 3
bunda s

kožešinovým
trimem
Aikepell 

[mg/kg]

DL

[mg/kg]

požadavky
IVN 

[mg/kg]

Chrom VI n.d. n.d. n.d. 3 ≤ 3

Parametry K 2402 FL - 4
bunda s

kožešinovým
trimem Moncler

[mg/kg]

K 2402 FL - 5
čepice s

kožešinovou
bambulí,
růžová

[mg/kg]

K 2402 FL - 6
čepice s

kožešinovou
bambulí,
modrá

[mg/kg]

DL

[mg/kg]

požadavky
IVN 

[mg/kg]

Chrom VI n.d. n.d. n.d. 3 ≤ 3

n.d. = není detekováno mg/kg = miligram na kilogram DL = detekovatelný limit 
IVN = Internationaler Verband der Naturtextilwirtschaft e.V., Richtlinie Naturleder, Verze 3.0)

12 Výsledky formaldehydu

Parametry K 2402 FL - 1
bunda s

kožešinovým
trimem ,
Icepeak

[mg/kg]

K 2402 FL - 2
bunda s

kožešinovým
trimem , Poivre

Blanc

[mg/kg]

K 2402 FL - 3
bunda s

kožešinovým
trimem ,
Aikepell 

[mg/kg]

DL

[mg/kg]

požadavky
IVN 

[mg/kg]

požadavky
GOTS

 

[mg/kg]

Formaldehyd 170 92 150 3 ≤ 50 < 16

Parametry K 2402 FL - 4
bunda s

kožešinovým
trimem,
Moncler

[mg/kg]

K 2402 FL - 5
čepice s

kožešinovou
bambulí, růžová

[mg/kg]

K 2402 FL - 6
čepice s

kožešinovou
bambulí, modrá

[mg/kg]

DL

[mg/kg]

požadavky
IVN

[mg/kg]

požadavky
GOTS

 

[mg/kg]

Formaldehyd 250 180 160 3 ≤ 50 < 16

n.d. = není detekováno mg/kg = miligram na kilogram DL = detekovatelný limit 
IVN = Internationaler Verband der Naturtextilwirtschaft e.V., Richtlinie Naturleder, Verze 3.0 
GOTS = Global Organic Textile Standard, Verze 4.0 
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13  Výsledky PAH 

Parametry K 2402 FL - 1
bunda s

kožešinovým
trimem,
Icepeak

[mg/kg]

K 2402 FL - 2
bunda s

kožešinovým
trimem, Poivre

Blanc

[mg/kg]

K 2402 FL - 3
bunda s

kožešinovým
trimem,
Aikepell 

[mg/kg]

DL

[mg/kg]

požadavky
IVN 

[mg/kg]

požadavky
GOTS

[mg/kg]

Nafthalen 0,14. n.d. 0,30 0,05 - < 1,0
Acenaftelen n.d. n.d. n.d. 0,05 - < 1,0
Acenaften n.d. n.d. 0,07 0,05 - < 1,0
Fluoren 0,08 n.d. 0,21 0,05 - < 1,0
Fenanthren 0,35 0,11 1,20 0,05 - < 1,0
Antracen n.d. n.d. 0,07 0,05 0,1 < 1,0
Fluoranthen 0,12 0,07 n.d. 0,05 - < 1,0
Pyren 0,35 0,06 1,90 0,05 - < 1,0
Chrysen n.d. n.d. 0,07 0,05 0,2 < 1,0
Benzo(a)antracen 0,09 n.d. 0,18 0,05 0,2 < 1,0
Benzo(b)fluoranthen n.d. n.d. n.d. 0,05 0,2 < 1,0
Benzo(j)flouranthen n.d. n.d. n.d. 0,05 0,2 < 1,0
Benzo(k)fluoranthen n.d. n.d. n.d. 0,05 0,2 < 1,0
Benzo(e)pyren n.d. n.d. n.d. 0,1 0,2 < 1,0
Benzo(a)pyren n.d. n.d. n.d. 0,1 0,2 < 1,0
Indeno(1,2,3-cd)pyren n.d. n.d. n.d. 0,1 - < 1,0
Dibenzo(,h)antracen n.d. n.d. n.d. 0,1 0,2 < 1,0
Benzo(ghi)perylen 0,2 n.d. 0,2 0,1 - < 1,0

Sum PAH 1,33 0,24 4,2 5 < 10

Parametry K 2402 FL - 4
bunda s

kožešinovým
trimem,
Moncler

[mg/kg]

K 2402 FL - 5
čepice s

kožešinovou
bambulí, růžová

[mg/kg]

K 2402 FL - 6
čepice s

kožešinovou
bambulí, modrá

[mg/kg]

DL

[mg/kg]

požadavky
IVN 

[mg/kg]

požadavky
GOTS

[mg/kg]

Nafthalen 0,07 0,06 0,12 0,05 - < 1,0
Acenaftelen n.d. n.d. n.d. 0,05 - < 1,0
Acenaften n.d. n.d. n.d. 0,05 - < 1,0
Fluoren 0,08 0,07 0,13 0,05 - < 1,0
Fenanthren 0,31 0,51 0,76 0,05 - < 1,0
Antracen n.d. 0,07 0,08 0,05 0,1 < 1,0
Fluoranthen 0,08 0,16 0,31 0,05 - < 1,0
Pyren 0,14 0,33 0,29 0,05 - < 1,0
Chrysen n.d. 0,12 0,09 0,05 0,2 < 1,0
Benzo(a)antracen n.d. 0,59 0,16 0,05 0,2 < 1,0
Benzo(b)fluoranthen n.d. 0,06 0,08 0,05 0,2 < 1,0
Benzo(j)flouranthen n.d. n.d. n.d. 0,05 0,2 < 1,0
Benzo(k)fluoranthen n.d. n.d. 0,06 0,05 0,2 < 1,0
Benzo(e)pyren n.d. 0,2 n.d. 0,1 0,2 < 1,0
Benzo(a)pyren n.d. n.d. n.d. 0,1 0,2 < 1,0
Indeno(1,2,3-cd)pyren n.d. n.d. n.d. 0,1 - < 1,0
Dibenzo(,h)antracen n.d. n.d. n.d. 0,1 0,2 < 1,0
Benzo(ghi)perylen n.d. n.d. n.d. 0,1 - < 1,0

Součet PAH 0,68 2,2 2,1 5 < 10
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n.d. = není detekováno mg/kg = miligram na kilogram D L = d e t e kova t e l n ý l i m i t I V N =
Internationaler Verband der Naturtextilwirtschaft e.V., Richtlinie Naturleder, Verze 3.0 
GOTS = Global Organic Textile Standard, Verze 4.0

- Konec ZPRÁVY O ANALÝZE -

Tato zpráva je platná pro materiál a vzorky uvedené ve zprávě K 2402 FL. Tato zpráva musí být
publikována pouze v plném znění, nikoliv částečně.

S přáním všeho dobrého,
Bremer Umweltinstitut

Ulrike Siemers,
Dipl.-Ing. Chemietechnik (FH), vedoucí testů

Global Organic Textile Standard (GOTS) je mezinárodní pracovní skupina, která se skládá ze čtyř 
renomovaných členských organizací, a to OTA (USA), IVN (Německo), Soil Association (UK) a Joca 
(Japonsko), které přispívají ke GOTS, spolu s dalšími mezinárodními organizacemi specializovanými na 
oblast ekologického zemědělství a ekologicky a sociálně odpovědného zpracování textilu.
 
Jedním ze členů Global Organic Textile Standard (GOTS) je organizace Verband der Naturtextilwirtschaft 
(IVN), jejímž cílem je definovat a implementovat specifická kritéria týkající se nejen ekologie a sociální 
odpovědnosti ve výrobních procesech, ale také vysoký standard kvality konečného výrobku. Výrobky 
označené pečetí kvality Naturtextil jasně ukazují, že je možné vyrábět moderní, skutečně ekologicky 
šetrné, sociálně odpovědné a vysoce kvalitní textilie.
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